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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiéncia dos 6leos de nim (Azadirachta
indica) e de mamona (Ricinus communis) na melhoria da resisténcia da madeira de
sumalma (Ceiba pentandra) ao fungo xiléfago Postia placenta em condicdes de
laboratorio. Os dleos de nim e de mamona foram extraidos com alcool etilico absoluto
e empregados no preparo das solugbes preservativas. Foram preparadas cinco solugdes
(6leo de nim puro, éleo de mamona puro, 75% o0leo de nim + 25% de mamona, 50%
6leo de nim + 50% de mamona; 25% oOleo de nim + 75% de mamona). Amostras de
madeira de sumauma com dimensdes de 1,9 x 1,9 x 1,9 cm (radial x tangencial x
longitudinal) foram tratadas para atingir reteng6es nominais de 10 a 16 ou de 22 a 28
kg de solugcdo.m® de madeira. Parte das amostras tratadas foi submetida ao
envelhecimento (volatilizagdo ou lixiviagdo). Foram avaliadas as capacidades
antifangicas das solugdes preparadas com os 6leos de nim e mamona. Amostras de
madeira tratadas foram submetidas a acdo do fungo Postia placenta durante 14
semanas para a avaliacdo da eficiéncia dos 6leos, da influéncia do envelhecimento e
das faixas de retencdo na resisténcia da madeira tratada ao fungo xil6fago empregado.
Foi verificado que para este fungo o tratamento da madeira com nim e mamona

diminuiu a resisténcia biolégica da madeira, quando comparada a testemunha.

Palavras-chave: Tratamento da madeira, envelhecimento, ensaios biologicos
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1 INTRODUCAO

O 6leo de nim (Azadarachia indica A. Juss), € uma planta do sudeste da Asia e
do subcontinente indiano. E uma planta de clima tropical e tem média de 15 a 20m de
altura, chegando até aos 40m em alguns casos. O nim indiano pode ser utilizado na
producdo de mudas para reflorestamento, pois tem facil propagacdo vegetativa e
sexual e quando o desenvolvimento € adequado a arvore se torna bem resistente a
ventos (NIMBRASIL, 2013).

Para o uso como fungicida e inseticida, o nim e seus derivados, principalmente
0 Oleo, chegam a afetar mais de 400 espécies de insetos e alguns fungos
(NIMBRASIL, 2013). Porém, o 6leo de Nim se deteriora muito rapido, o que dificulta
0 emprego para o tratamento de madeira, ja que um bom produto preservante deve
permanecer por maior tempo possivel na peca (PLANETANATURAL, 2006 apud
PAES et al., 2011, p.752).

A mamona (Ricinus communis L) é uma planta oleaginosa, pertencente a
familia Euforbiaceae (VENTURA, 1990). Para determinados fins, o 6leo de mamona,
é quase insubstituivel, como na lubrificacdo de engrenagens sujeitas ao esfriamento e a
acdo da agua, por aderir bem as superficies molhadas, ao contrario dos demais 6leos
(MACHADO et al., 1998). Desta forma, espera-se que o 6leo de mamona possa
melhorar a persisténcia do 6leo de nim na madeira (PAES et al., 2010b; 2010c; 2011;
2012).

Os fungos sé@o os principais agente destruidores da madeira (CARBALLEIRA
LOPEZ; MILANO, 1986). E para avaliar a resisténcia natural da madeira a estes
organismos, sdo necessarios testes acelerados em laboratério, sendo a madeira em
estudo exposta aos fungos de podriddo branca ou parda (PAES et al. 2005).

Porém, as conclusbes definitivas sobre a eficacia do produto sé podem ser
tiradas apos ensaio de campo (HUNT; GARRATT, 1967; JANKOWSKY, 1986), pois
¢ afetada pelas condicdes de uso, sendo mais bem avaliada quando a madeira é exposta
aos agentes fisicos, quimicos e bioldgicos do ambiente (PAES et al., 2009).

No entanto, ensaios de campo para avaliar o desempenho de preservativos a

organismos xil6fagos podem requerer até 50 anos, sendo, impraticaveis



(WILKINSON, 1979). Dessa forma, os ensaios bioldgicos, executados no laboratorio,
sdo ferramentas importantes para avaliar a potencialidade de um produto quimico
como preservativo para madeira (PAES, 1997).

A sumaima (Ceiba pentandra (L) Gaerth.), familia Bombacaceae, €
mundialmente conhecida por suas mdaltiplas utilidades em razdo de suas caracteristicas
fisico mecanicas, da disponibilidade e da trabalhabilidade. No Brasil, a madeira de
sumalma é utilizada para a confecgdo de compensados, moveis, batentes de portas e
janelas. Entretanto, a sumaima ndo tem uma boa durabilidade natural sendo necessario
a adicdo de produtos quimicos e tratamentos preservativos para lhe proporcionar uma
maior protecdo a agentes xiléfagos (PAES et al., 2010a; 2010b; 2011; 2012).

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Avaliar o efeito dos éleos de nim (Azadirachta indica) e de mamona (Ricinus
communis) na resisténcia da madeira de sumalma (Ceiba pentandra) ao fungo

xil6fago Postia placenta em condicdes de laboratorio.

1.1.2 Objetivos especificos

e Verificar o efeito da volatilizacdo e da lixiviacdo de solugbes preparadas com
0leos de nim e mamona na madeira tratada;

e Avaliar o efeito da acdo do fungo xilofago na madeira de sumaima (Ceiba
pentandra); e

e Analisar o efeito das duas faixas de retencées (kg.m™) de solucdes preparadas

com 6leo de nim e mamona na madeira tratada.



2 REVISAO DE LITERATURA

2.1 Oleo de Nim

O nim (Azadirachta indica A. Juss) é uma planta da familia Meliaceae, de
origem asiatica, de rapido crescimento e muito resistente, alcancando de 10 a 15 m de
altura e produz madeira avermelhada, dura e resistente ao ataque de cupins e ao
apodrecimento (ARAUJO et al., 2000).

Sua madeira é dura, relativamente pesada e utilizada nos mais diversos usos
como construcdo civil e naval, fabricacdo de moveis, confeccdo de ferramentas, e para
moirbes de cerca (SOARES et al., 2009), em razdo de sua resisténcia a organismos
xil6fagos. E uma excelente fonte de lenha e combustiveis, possuindo um carvdo de
alto poder calorifico (ARAUJO et al., 2000). Além disso, o nim é recomendado no
manejo de pragas, pois suas sementes, frutos, folhas, cascas do caule, 6leo e raizes
possuem 0s mais variados usos antimicrobianos e para assepsia (PAES et al., 2012).

Na Africa e na india, o nim é espécie silvicola valiosa e esta se tornando cada
vez mais popular na América Central (NIMBRASIL, 2013). E ideal para programas de
reflorestamento e recuperacédo de areas degradadas, aridas ou costeiras, por se tratar de
uma arvore robusta. Em sistemas agroflorestais, é usado como quebra-ventos,
protegendo as culturas da acdo dos ventos e do ressecamento, e ainda fornece mateéria
organica via folhas que caem no solo (SOARES et al., 2009). Dependendo das chuvas,
condicdes locais, espacamento e material genético, as arvores de nim produzem de 10
a 40 toneladas de matéria seca por hectare. As folhas abrangem cerca de metade da
biomassa produzida, enquanto frutos 25% e madeira também 25%.
(PLANETAORGANICO, 2013).

O dleo de nim e seus componentes inibem o desenvolvimento de fungos sobre
homens, animais e plantas (NIMBRASIL, 2013). “[...] O 6leo é composto basicamente
de triglicerideos de oleico, estearico, linoleico e palmitico, sendo empregado
principalmente em lamparinas, sabdes e outros produtos ndo comestiveis”
(PLANETANATURAL, 2006 apud PAES et al., 2011, p.752). Porém, “[...] o0 0Oleo se

deteriora muito rapido, dificultando seu emprego para o tratamento de madeira, uma



vez que o produto preservativo deve permanecer por maior tempo possivel na peca”
(PLANETANATURAL, 2006 apud PAES et al., 2011, p.752).

2.2 Oleo de Mamona

A mamona (Ricinus communis L) é uma planta oleaginosa nativa da Africa,
pertencente a familia Euforbiaceae, que chegou ao Brasil no periodo Colonial trazida
pelos cativos africanos (VENTURA, 1990).

Ela vem sendo utilizada para atender aos programas de producdo de
biocombustivel e para fixar o homem no campo, principalmente no Semiéarido
brasileiro. Nesta regido, existem mais de 90 variedades de mamona, que iniciam a
producdo no primeiro ano de vida. J& que existe um alto numero de variedades, 0s
teores de 6leo podem variar de 44 a 55% da massa de matéria seca das sementes
(MACHADO et al., 1998).

O 6leo de mamona se adere bem a superficies molhadas, ao contrario da
maioria dos 6leos, por isso € indicado para lubrificacdo de engrenagens sujeitas a acdo
da agua e ao esfriamento (MACHADO et al., 1998).

2.3 Fungos Xilo6fagos

Os agentes que degradam a madeira sdo classificados em bidticos e abioticos,
sendo os bidticos responsaveis pelos maiores danos causados a madeira (OLIVEIRA
et al., 1986). Os organismos xil6fagos de maior importancia em relacdo a deterioracédo
da madeira sdo classificados em microrganismos (bactérias, bolores e fungos), insetos
(coledpteros e cupins) e brocas marinhas (moluscos e crustaceos) (OLIVEIRA et al.,
1986).

Dentre os microrganismos, os fungos xiléfagos sdo os responsaveis pelas
maiores perdas causadas a estruturas de madeira, como postes, dormentes e moirdes.
Para avaliar a resisténcia natural da madeira a fungos, sdo necessarios testes acelerados
em laboratorio, nos quais amostras de madeira sdo expostas aos fungos xil6fagos

causadores das podriddes branca ou parda (PAES et al., 2005).



Carballeira Lopez e Milano (1986) também afirmam que os fungos sdo 0s
principais agentes destruidores da madeira, e 0s ensaios de laboratdrio sdo um

indicativo do desempenho de um novo produto preservativo.

2.4 Madeira da Espécie de Sumauma

A sumauma (Ceiba pentandra (L) Gaerth.), pertence a familia Bombacaceae e é
mundialmente conhecida por seus varios usos, como em compensados, moveis,
batentes de portas e janelas, ja que possui boa disponibilidade e trabalhabilidade por
suas caracteristicas fisico mecanicas. E uma espécie caracteristica de florestas abertas,
atingindo de 30 a 40 m de altura (PAES et al., 2011).

Produz madeira leve com densidade basica de 0,30 a 0,37 g.cm™, de cor
esbranquicada quando recém cortada que, posteriormente, muda para castanho ou
cinza (LOUREIRO et al., 1979), possui gra regular, textura média, cheiro e gosto
indistinto, sendo suscetivel ao ataque de insetos e fungos apodrecedores (SOUZA et
al., 1997).

A durabilidade da madeira de sumauma pode ser melhorada por meio da adicdo
de produtos quimicos e tratamentos preservativos (PAES et al., 2010c), protegendo os
recursos florestais, 0 que é de elevada significancia, ja que o alivio da pressdo sobre as
florestas remanescentes permite a formacdo de madeiras com maior dimensao,
podendo estas serem utilizadas para fins mais nobres (FARIAS SOBRINHO, 2003).



3 METODOLOGIA

3.1 Coleta e Beneficiamento dos Frutos de Nim e Mamona

Os frutos de nim (Azadirachta indica A. Juss) foram coletados no Nucleo de
Pesquisa do Semiarido (NUPEARIDO), pertencente a Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG), localizado no Municipio de Patos, PB. J&, os frutos de
mamona (Ricinus communis L.) foram coletados de varias plantas que crescem as
margens do Rio Espinharas (Patos, PB), e no Municipio de Igaracy, PB.

Apbs a coleta, os frutos de nim foram armazenados em geladeira, e quando a
quantidade coletada foi suficiente para a extracdo dos 0leos, eles foram despolpados
em agua corrente com auxilio de uma peneira de malha de 2 x 3 mm, secos a sombra
no Laboratério de Tecnologia de Produtos Florestais (LTPF) da Unidade Académica
de Engenharia Florestal (UAEF) do Centro de Saude e Tecnologia Rural (CSTR) da
UFCG, e retirado o tegumento com ferramentas manuais e armazenados a sombra no
LTPF. Os frutos de mamona foram postos ao sol para eclodirem e as sementes
armazenadas em sacos plasticos no LTPF, até o encaminhamento para as extracdes de

0leos.

3.2 Preparo das Solugdes com os Oleos de Nim e Mamona

Para a extracdo dos Gleos foi empregado alcool etilico absoluto. As sementes
depois de moidas em moinho manual foram misturadas ao alcool e, posteriormente,
homogeneizadas com o uso de liquidificador doméstico. O material obtido foi posto
em um funil de Blchner de 13 cm de didametro por 4 cm de altura e filtrado com papel
de filtro de filtragem rapida ao empregar uma bomba de vécuo acoplada a um
erlenmeyer de 2000 mL.

Para o 6leo de nim, ap6s a filtragem, observaram-se duas camadas (6leo e
solvente), que foram separadas naturalmente com o emprego de um funil de
decantacdo de 500 mL. O 6leo de mamona ficou miscivel no alcool, tendo sido
separado por aguecimento e condensacgédo do solvente, ao empregar um baldo de 1000
mL, manta aquecedora e um condensador tipo Liebig de 40 cm de comprimento, tendo

a fracdo alcoolica sido recuperada e reutilizada.



Depois de tais procedimentos, os 6leos foram postos em bandejas de aluminio,
cobertas com tecido tipo "fil6" e dispostas no laboratério para a evaporacdo das
porcdes remanescentes de alcool. Para atender aos objetivos do trabalho foram
preparadas cinco solu¢des com os 6leos obtidos de nim e mamona. No preparo, foram

variadas as quantidade de 6leo de nim e de mamona como exposto na Tabela 1.

Tabela 1 - Solucdes preparadas com os 6leos de nim (Azadirachta indica) e mamona
(Ricinus communis) e tratamentos executados na madeira de sumauma

(Ceiba pentandra)

Tratamentos Estatisticos Discriminagdes

1 Madeira no tratada

2 Oleo de Nim Puro

3 25% Oleo de Mamona; 75% Oleo de Nim
4 50% Oleo de Mamona; 50% Oleo de Nim
5 75% Oleo de Mamona, 25% Oleo de Nim
6

Oleo de Mamona Puro

Fonte: Autor

3.3 Preparo e Tratamento da Madeira de Sumauma

A madeira de sumaima (Ceiba pentandra (L.) Gaerth.) foi obtida em uma
marcenaria localizada no municipio de Patos — PB, com dimensdes de 3,5 cm de
espessura, 30 cm de largura e 200 centimetros de comprimento. A madeira foi
transformada em corpos de prova, de 1,9 x 1,9 x 1,9 cm de dimensdes (radial x
longitudinal x tangencial). As amostras obtidas foram selecionadas ao descartar as que
apresentavam defeitos, lixadas e identificadas convenientemente conforme tratamento,
retencédo e das condicdes do teste.

Os corpos de prova selecionados foram secos em estufa a 103 + 2 °C, até massa
constante. Foi determinada a massa de cada amostra, conforme o recomendado pela
American Society for Testing and Materials - ASTM D 141-3 (2005), e os valores
foram utilizados no calculo da retencdo dos 6leos na madeira e da perda de massa

causada pelo fungo xil6fago.



Para o tratamento da madeira, foi empregado o método de imersdo a frio em
que as amostras de madeira foram submergidas por 5 ou 10 minutos nas solucdes
preparadas. Com esse procedimento garantiram-se retengdes de 10 a 16 ou de 22 a 28
kg de solucdo. m™>. A retencdo foi determinada ao dividir a diferenca de massa dos
corpos de prova (antes e depois de tratados) pela massa inicial dos mesmos.

O nivel de retencdo empregado teve como base o utilizado por Paes et al.
(2010a) para o Oleo de candeia (Eremanthus erythropappus), que garantiu que
amostras de sumauma tratadas tivessem alta resisténcia ao ataque de térmita da espécie
Nasutitermes corniger. Também baseou-se em outros trabalhos com solucbes dos
6leos de nim e mamona para o citado térmita (Paes et al., 2010c; 2011), e com fungos
xiléfagos causadores da podriddo mole (Paes et al., 2010b) e em simulador de campo
(Paes et al., 2012).

Apds o tratamento, os corpos de prova foram submetidas a trés situacdes
distintas. No primeiro caso, as amostras tratadas tiveram suas superficies secas com
papel toalha, determinada sua retencdo e, submetidas ao ensaio biolégico. Essa foi
denominada de situagdo normal (situacdo 1). No segundo caso, 0s corpos de prova,
apos secos, foram submetidos ao envelhecimento por volatilizacdo, segundo
recomendacOes da ASTM D-141-3 (2005), que preconiza a imersdo das amostras em
agua destilada por 2 horas, a temperatura ambiente, seguida da secagem em estufa a
48,9 + 1,1 °C, por 334 horas. Apds esse tratamento, as amostras foram submetidas ao
ensaio (situacéo 2).

No terceiro caso, 0s corpos de prova, depois de secos e pesados, foram
submetidos a lixiviacdo, segundo recomendacdes do Instituto de Pesquisas
Tecnologicas do Estado de S&o Paulo - IPT/Divisao de Madeira - DIMAD, citadas por
Paes (1997), as quais preconizam a imersao das amostras num recipiente, onde sao
reguladas a entrada e a saida de 4gua para 400 mL.min™, por 150 horas . Em seguida,
as amostras foram acondicionadas em condi¢des ambientais, por 15 dias, e submetidas

ao ensaio (situacédo 3).



3.4 Ensaio de Apodrecimento Acelerado em Laboratorio

Para realizagdo deste ensaio, foram seguidas as recomendag6es da ASTM D -
141-3 (2005). Assim, foram ensaiadas 10 amostras para cada tratamento
(fungo/produto/situacéo/retencéo), sendo empregado o fungo Postia placenta.

Segundo as recomendacgdes da ASTM D-141-3 (2005), a umidade do solo
utilizado como substrato para preenchimento dos frascos foi ajustada para 130% da
sua capacidade de retencdo de 4gua. Seguindo as recomendagdes da norma citada, os
frascos de vidro de 600mL foram preenchidos com 300 g de solo, cuja umidade foi
ajustada pela adicdo de 50mL de &gua destilada, foram adicionados dois alimentadores
de madeira de Pinus sp. e esterilizados em autoclave por 30min a 121 * 2°C. Depois
de inoculados em capela de fluxo laminar, e a culturas fangica estar bem desenvolvida,
0s corpos de prova, previamente esterilizados, foram adicionados a razdo de duas
amostras por frasco.

Esses frascos foram mantidos em sala climatizada (27 = 1°C e 65 + 5% de
umidade relativa) durante 14 semanas. Foram mantidos frascos, preparados de forma
semelhantes aos descritos, porem nédo inoculados com o fungo, para avaliacdo da perda
de massa operacional, os quais foram utilizados como fatores de correc¢do, garantindo,
que uma maior porcentagem da perda de massa observada nas amostras seja causada
pelo ataque dos fungos xil6fagos, e ndo por causa de outros fatores operacionais.

Amostras confeccionadas de madeira de Pinus sp também foram utilizadas
neste ensaio para serem empregadas como controle do desenvolvimento do fungo.

Depois de transcorrido o periodo de ensaio, 0s corpos de prova foram retirados
dos frascos, e com uma escova de cerdas macias 0 micélio dos fungos foi removido.
Os corpos de prova foram postos em estufa por 48 horas e pesados para determinar
suas massas, ao adotar o mesmo procedimento daquele anterior a acdo do fungo. Com

isso foi determinada a perda de massa para cada tratamento, retencéo e situacao.
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3.5 Avaliacéo dos Resultados

Para avaliacdo dos resultados, foi empregado o delineamento inteiramente
casualisado com arranjo fatorial, ao serem empregados fatores retencdo (dois niveis) e
situacdo (trés niveis — normal, volatilizada ou lixiviada), seis tratamentos com seis
repeticoes.

Para permitir a anélise de variancias, os dados em porcentagens de perda de
massa foram transformados em arcsen [raiz quadrada (perda de massa + 100)]. Essas
transformacdes, sugeridas por Steell e Torrie (1980), foram empregadas para
homogeneizarem as variancias. Para a avaliacdo dos ensaios foi empregado o teste de

Tukey em nivel de 5% de significancia.
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4 RESULTADOS E DISCUSSAO

Na Tabela 2 observa-se que os menores valores de perda de massa foram
obtidos nos tratamentos 4 (50% Mamona; 50% Nim) e 5 (75% Mamona, 25% Nim) na
situacdo 3. Para a retencdo de 10 a 16 kg de solucdo.m™, observou-se uma grande
diferenca na combinacdo entre a situacdo 3 (Lixiviada) e as demais situacdes adotadas,

para os tratamentos 4 e 5.

Tabela 2 - VValores médios da perda de massa (%) causada pelo fungo Postia placenta

na retengo de 10 a 16 kg de solugdo.m™

Perda de Massa (%)
Tratamentos SituagOes
1 (Normal) 2 (Volatilizada) 3 (Lixiviada)
1 (Madeira néo tratada) 16,64 13,14 13,97
2 (Oleo de Nim Puro) 15,00 12,69 9,51
3 (25% Mamona; 75% Nim) 19,67 13,76 16,13
4 (50% Mamona; 50% Nim) 17,00 18,25 4,63
5 (75% Mamona, 25% Nim) 16,66 22,25 4,23
6 (Oleo de Mamona Puro) 18,02 22,95 15,02

Fonte: Autor

Nota-se na Tabela 3, que a madeira ndo tratada teve a menor perda de massa,
quando comparada a submetida aos tratamentos com os 6leos de nim e mamona.
Sendo assim, os 0Oleos de nim e mamona, em suas diferentes composi¢cdes nédo

contribuiram positivamente para a protecdo contra o fungo Postia Placenta.
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Tabela 3 - Valores médios da perda de massa (%) causada pelo fungo Postia placenta

na retencdo de 22 a 28 kg de solugdo.m™

Perda de Massa (%)
Tratamentos SituacOes
1 (Normal) 2 (Volatilizada) 3 (Lixiviada)
1 (Madeira néo tratada) 2,36 5,00 10,57
2 (Oleo de Nim Puro) 12,67 9,20 22,33
3 (25% Mamona; 75% Nim) 13,79 11,81 19,82
4 (50% Mamona; 50% Nim) 11,74 17,50 16,14
5 (75% Mamona, 25% Nim) 19,42 10,84 15,39
6 (Oleo de Mamona Puro) 16,82 10,10 22,20

Fonte: Autor

Na analise de variancia foi observado que apenas os tratamentos e a interacdo
entre situacdo e retencdo obtiveram diferencas significativas, mostrando que as
retencdes de 10 a 16 e de 22 a 28 kg de solugdo.m™ foram idénticas estatisticamente. O
Mesmo ocorreu para a comparacao entre as trés situagdes em que ndo foi encontrada
diferenca estatistica, representando que a lixiviacao e volatilizacdo nao possuem efeito

algum (Tabela 4).
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Tabela 4 - Analises de variancia para a perda de massa (%) para retengdes (kg.m™),

tratamentos, e situagdes. Dados transformados em arcsen [raiz quadrada

(perda de massa + 100)]

Grau de Somade Quadrado
Fontes de Variacédo Liberdade Quadrado Medio F
Tratamento 5 0,501 0,101 4,60*
Situacao 2 0,033 0,016 0,76"™
Retencéo 1 0,0009 0,0009 0,01™
Tratamento X Situacéo 10 0,326 0,032 1,50™
Tratamento x Retencéo 5 0,223 0,044 2,05™
Situacdo x Retencéo 2 0,451 0,225 10,35*
Tratamento X Situacdo x Retencédo 10 0,315 0,031 1,45™
Residuo 180 3,923 0,217
Total 215 5,773

*Significativo a 5% e; ™ Néo significativo a 5% de significancia pelo teste F.

Fonte: Autor

Na Tabela 5 observa-se que o tratamento com a menor média de perda de

massa causada pelo fungo testado, foi a testemunha, ou seja, o fungo atacou menos a

madeira sem tratamento que aqueles em que a mesma foi tratada com as solugGes

preparadas com os 6leos de nim e mamona.
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Tabela 5 — Comparacdo entre as medias da perda de massa da madeira de sumaima

(Ceiba pentandra) para os diferentes tratamentos

Tratamento Perda de Massa (%0)
6 (Oleo de Mamona Puro) 16,30 a
3 (25% Oleo de Mamona; 75% Oleo de Nim) 14,20 ab
5 (75% Oleo de Mamona, 25% Oleo de Nim) 13,22 abc
2 (Oleo de Nim Puro) 12,62 abc
4 (50% Oleo de Mamona; 50% Oleo de Nim) 12,14 bc
1 (Madeira néo tratada) 8,77 ¢

Médias seguidas por uma mesma letra ndo diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significancia.

Fonte: Autor

Os resultados encontrados foram contraditérios ao observado por Paes et al.
(2010b) para fungos de podriddo mole, em que o tratamento testemunha teve uma
maior perda de massa. Neste caso, ndo foi observado diferenga entre os tratamentos e
situacBes analisadas. Para o ensaio em simulador de campo com fungos xilo6fagos,
também se observou que a madeira tratada teve uma menor perda de massa em relacdo
a ndo tratada (Paes et al., 2012). Resultados semelhantes foram verificados para os
ensaios com térmitas (Paes et al., 2010c; 2011). Para todos estes ensaios, 0s autores
verificaram baixa eficiéncia dos 6leos de nim e mamona na protecdo da madeira contra
os xilofagos testados.

Observa-se que o tratamento com as maiores perda de massa foi o 6 (6leo de
mamona puro). Esse resultado para o fungo Postia placenta foi diferente do
encontrado por Paes et al. (2011) para cupins xilofagos, eles concluiram que o 6leo de
mamona puro foi o tratamento mais eficiente entre os demais para a melhoria da
resisténcia da madeira de sumalma. Isto demonstra que o comportamento dos
organismos xil6fagos quanto sua alimentacdo € diferente, e cada organismo deve ser
estudado individualmente.

Na Tabela 6 observa-se o desdobramento da interacdo situagao versus retencéo,
para analisar as diferencas e determinar os melhores tratamentos, situacdes e retengdes

para a melhoria da resisténcia da madeira de sumaima.
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Para as situacOes observou-se que apenas na situacdo lixiviada houve diferenca
entre as retencdes 1 (10 a 16 kg de solucdo.m™) e 2 (22 a 28 kg de solucéo.m™), sendo

a retencdo 1 a que proporcionou maior resisténcia ao ataque do fungo.

Tabela 6 - Comparacéo entre as médias de perda de massa (%) nas diferentes situacdes

e retencdes

Retencdes Situacdes
(kg de solugdo.m™) 1 (Normal) 2 (Volatilizada) 3 (Lixiviada)
10 a 16 (Retencéo 1) 1542 Aa 13,49 Aa 9,53Bb
22 a 28 (Retencdo 2) 12,04 A ab 10,31 Ab 17,11 Aa

‘As médias seguidas pela mesma letra mailscula, na horizontal, ou minGscula, na vertical, ndo diferem

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significancia.

Fonte: Autor

Quanto as retengbes, foi observado na retengdo 1 que as situacdes normal e
volatilizada foram idénticas estatisticamente e a lixiviada diferente destas, com a
menor perda de massa. Na retencdo 2, a situacdo lixiviada ndo teve diferenca
estatisticamente da situacdo volatilizada, e a situacdo normal foi idéntica a estas duas.

Um vez que a madeira néo tratada teve uma menor perda de massa que a tratada
para todas as situacOes analisadas quando submetidas ao fungo analisado, e a perda de
massa causada pelo fungo empregado nas amostras de Pinus sp. utilizadas como
controle ter sido de 52,15%, demonstra que o fungo empregado era capaz de
deteriorar a madeira de sumauma por ser de baixa resisténcia natural a organismos
xilofagos (Paes et al. 2010a; 2010b; 2011; 2012). Desta forma, provavelmente tenha se

cometido erros na conducgédo do experimento.
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5 CONCLUSOES

Pode-se concluir que o tratamento com éleo de mamona puro proporcionou a
pior protecdo a madeira de sumadma.

As diferentes situacdes e retencdes testadas ndo causaram efeito quanto a
resisténcia da madeira ao fungo Postia placenta.

Os 0leos de nim e de mamona puros e as solucdes preparadas com estes 6leos,
ndo proporcionaram um efeito positivo contra o fungo Postia placenta, ndo sendo,

assim, indicados para o tratamento da madeira de sumauma (Ceiba pentandra).
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