NJCIENTIA
JAORESTALIS

Colagem da madeira de clones de Eucalyptus com trés adesivos comerciais
Wood bonding Eucalyptus clones using three commercial adhesives
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Resumo

A colagem é uma etapa fundamental para a moderna industria de produtos reconstituidos da madeira,
promovendo um aproveitamento mais racional da matéria-prima e, ultimamente, vem se tornando uma
necessidade, tanto pela tecnologia desenvolvida quanto pela escassez de madeira sélida. Dentro desse
contexto, objetivou-se avaliar a qualidade de juntas coladas da madeira de quatro clones de Eucalyptus,
utilizando-se trés adesivos comerciais (acetato de polivinila, uréia-formaldeido e resorcinol-formaldeido)
aplicados de acordo com a recomendagao dos fabricantes, e avaliados quanto a resisténcia ao esforco de
cisalhamento na linha de cola e a porcentagem de falha na madeira. Determinou-se o teor de sélidos, pH,
tempo de gelatinizagdo e a viscosidade dos adesivos. A variancia, aplicada a 5% de probabilidade, indicou
diferenga significativa na resisténcia ao cisalhamento, indicando, pelo teste de média segundo Tukey, o
clone 26 como o de melhor desempenho. Para a porcentagem de falha na madeira, ocorreu diferenca
significativa em fungdo do clone e do adesivo, a interagdo nao significativa a 5% de probabilidade, sendo
o clone 39 de melhor desempenho e o melhor adesivo aquele a base de uréia-formaldeido.
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Abstract

Bonding is fundamental step to the modern wood industry of reconstituted products, which promotes a more
rational use of raw material and recently has been became a necessity both by the technology developed
and by the shortage of solid wood. Within this context, the objective of the present study was to evaluate
the quality of bonding junctions of the wood of four Eucalyptus clones of high volumetric production utilizing
as adhesive (polyvinyl acetate, urea-formaldehyde and resorcinol-formaldehyde). Adhesives were applied
according to the manufactures recommendations and evaluated as to shear strength and percentage of
wood failure. Adhesives properties such as content of solids, pH, gelatinization time and viscosity were
determined. Analysis of variance applied at the level of 5% of probability, indicated that the shear strength
was significant between clone, indicating through Tukey test clone 26 as that of best performance. For the
percentage of wood failure, significance occurred as related with the clone and adhesive, the interaction
being non-significant at the level of 5% of probability, clone 39 being the one of best performance and the
best adhesive on the basis of urea-formaldehyde.
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INTRODUCAO uma espécie de grande relevancia. No Brasil,

esse género tem sido extensivamente utilizado

Atualmente, é de conhecimento no setor flo-
restal brasileiro que a madeira do género Eucalyp-
tus podera ser a principal matéria-prima para
atender a diversos segmentos industriais, seja
na producao de multiplos produtos de madeira,
seja na producgao de carvao vegetal e celulose.
Analisando as espécies de rapido crescimento
como alternativa para produc¢ao industrial de
madeira, o género Eucalyptus apresenta-se como

em plantios florestais gracas a sua grande capa-
cidade de adaptacao, somada as caracteristicas
de rdpido crescimento, produtividade, ampla
diversidade de espécies e por ter aplicagio em
diferentes usos (MORA e GARCIA, 2000).
Seguindo uma tendéncia mundial, as em-
presas florestais buscam novas alternativas para
agregar maior valor aos seus produtos. Associa-
da a isso, a madeira continua sendo a matéria-
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prima principal para um grande niimero de pro-
dutos, tornando-se necessdria a adequacao de
espécies de rapido crescimento para suprir a de-
manda que recai sobre as florestas nativas. Des-
sa forma, o eucalipto surge como opg¢ao poten-
cial para utilizagdo em produtos de maior valor
agregado, o que inclui madeira serrada, méveis,
construcao civil e madeira para producao de la-
minas (OLIVEIRA, 1997).

Virios sao os estudos realizados com a madei-
ra de Eucalyptus em relacao as suas caracteristicas
quimicas, anatomicas e mecanicas, bem como
processos de desdobro e secagem, como 0s tra-
balhos de Della Liicia e Vital (1981), Shimoyama
(1990), Pincelli (1999), Petrauski (1999), Cruz
(2000), Almeida (2002) e Serpa et al. (2003).

A clonagem aparece como a ferramenta mais
eficiente na producao de madeira em quantidade
e qualidade exigidas pelo mercado, promovendo
a homogeneizacao das propriedades tecnolégi-
cas da madeira, como demonstram os trabalhos
de Ferreira (1992), Ruy (1998) e Tomaselli et al.
(1999). Desse modo, a clonagem possibilita a
produc¢ao em massa de madeira com caracteris-
ticas previamente selecionadas e ainda, assegura
maior rendimento do processo de producao.

As empresas procuram nos clones de eucalip-
tos as arvores de crescimento mais rapido e que
produzam madeira de melhor qualidade para
fins especificos. Para isso é necessario o conheci-
mento mais aprofundado de suas caracteristicas
bem como seu comportamento durante e apos
o beneficiamento.

Nesse contexto, a colagem da madeira ou a
reconstituicio da madeira maci¢a em produtos
colados apresenta-se como uma alternativa de
melhorar o aproveitamento da matéria-prima,
pois reduz a exigéncia em qualidade da madei-
ra (noés, bolsa de resina e outros); entretanto, a
qualidade do adesivo utilizado para esses pro-
cessos deve ser observada como um critério de
exceléncia na qualidade do produto.

A colagem é uma etapa fundamental para o
melhor aproveitamento do material madeira,
principalmente no setor moveleiro e no apro-

Tabela 1. Caracterizagdo dos clones selecionados.
Table 1. Clones characterization.

veitamento de pecas de pequenas dimensoes. A
tecnologia de desenvolvimento de novos adesi-
vos é grande, devido ao avanco da quimica, de-
vendo, portanto serem estudados aqueles adesi-
vos que melhor se adaptem e interajam com os
diferentes tipos de madeira.

O presente estudo teve como objetivo avaliar
a qualidade da colagem da madeira de quatro
clones de Eucalyptus, com o uso de trés tipos de
adesivos comerciais, avaliados por meio da re-
sisténcia da colagem ao esforco de cisalhamento
e a porcentagem de falha na madeira.

MATERIAL E METODOS

Utilizou-se neste experimento madeira pro-
veniente de quatro clones de Eucalyptus, sendo
trés de Eucalyptus urophylla e o outro de Eucalyp-
tus camaldulensis, de aproximadamente 14 anos
de idade (Tabela 1), provenientes de plantios da
Companhia Mineira de Metais, localizada na ci-
dade de Vazante, MG.

De cada clone utilizaram-se trés arvores e de
cada arvore foi retirada uma tora de aproxima-
damente 3 metros de comprimento (a partir da
base). As toras foram conduzidas para a Unida-
de Experimental de Desdobro e Secagem da Ma-
deira do Departamento de Ciéncias Florestais
(DCF) da Universidade Federal de Lavras (Ufla),
onde foram serradas para a retirada de pranchas
longitudinais de 5 cm de espessura, escolhidas
pela sua posicdo mais proxima da casca, sendo
transformadas em pequenas amostras de di-
mensodes 2,0 x 6,5 x 31 cm (espessura x largura
x comprimento). Em seguida todas as amostras
foram aplainadas.

Os adesivos utilizados nesta pesquisa fo-
ram Movicol PVA a base de acetato de polivi-
nila, Progel UF 61 AT a base de uréia-formal-
deido com adicao de cloreto de amo6nio como
catalisador na proporc¢ao de 5 partes por 100
partes de adesivo e o Cascophen RS a base de
resorcinol, com adi¢cido do endurecedor FM
(formalina) na propor¢ao de 1 parte por 5
partes de adesivo.

Idade Espécie DAP Desvio Volume Desvio Densidade Desvio Padrao
Clone aproximada médio Padrao médio  Padrao Basica (densidade
(anos) paternal (cm)’ (DAP) (m®?  (volume)  (g/m?) basica)
39 14 E.urophylla 33,03 0,5346 1,456 0,0458 0,467 0,020
26 14 E. urophylla 32,20 1,1789 1,349 0,2477 0,501 0,015
44 14 E. urophylla 30,82 1,5607 1,110 0,1367 0,500 0,012
180 14 E. camaldulensis 30,42 1,9857 1,324 0,1292 0,578 0,023

|- Média obtida de 3 arvores, com duas medidas de DAP por arvore. 2- Média obtida de 4 arvores.
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Para determinacao do teor de sélidos dos ade-
sivos, empregou-se um procedimento adaptado
da norma ASTM D1582-60 (1994). Utilizaram-
se 10 g de adesivo misturado com 25 g de areia
seca (103+2°C), ambos secos em estufa por 24
horas (103+2°C) para posterior obten¢ao do teor
de s6lidos em relacao a massa inicial do adesivo.
A determinacao do pH foi feita utilizando-se um
pHmetro, a temperatura de 25°C, colocando-
se o eletrodo diretamente dentro de um béquer
contendo 50 g de adesivo. A viscosidade foi for-
necida pelo fabricante do adesivo, exceto para o
adesivo resorcinélico, para o qual se utilizou o
método do copo graduado.

A confeccao das juntas coladas e os corpos-de-
prova e o ensaio de resisténcia ao cisalhamento da
linha de cola seguiram as prescri¢bes da Norma
ASTM D905-98 (1998). Confeccionaram-se duas
juntas coladas de cada clone, e posteriormente de
cada junta foram retirados cinco corpos-de-pro-
va. Assim, os resultados representam a média de
trinta corpos-de-prova de cada adesivo e clone.

A gramatura de adesivo aplicada em linha dupla
de colagem foi de 250 g/m2. Aplicado o adesivo, as
juntas foram prensadas no Laboratério de Adesao
e Adesivos na Unidade Experimental de Producio
de Painéis de Madeira, UEPAM - DCF - Ufla. Usou-
se prensa hidraulica de 30 toneladas, com pressdo
de 12 kgf/cm?2 durante 6 horas, para os adesivos de
PVA e uréia-formaldeido e durante 24 horas para o
adesivo resorcindlico a temperatura ambiente.

Ap6s a adesdo e desdobro das juntas, e pos-
terior acondicionamento em ambiente com
umidade relativa de 60+5% e temperatura de
25+2°C, durante 15 dias, os corpos-de-prova
foram ensaiados com o uso de mdquina univer-

sal de ensaio, EMIC DL-30000, no Laboratério
de Mecanica da Madeira DCF-Ufla. O software
utilizado foi o Tesk versao 1.08 e a velocidade de
ensaio foi de 0.5080 mm/minuto.

A porcentagem de falha na madeira foi obtida
por inspecao, com o auxilio de uma malha quadri-
culada, com as suas respectivas dreas delimitadas
em porcentagem. Cada corpo-de-prova foi inspe-
cionado por duas pessoas, que atribuiram valores
a porcentagem de falhas na madeira. A média des-
ses valores foi, entao, atribuida a amostra.

As analises estatisticas foram realizadas utili-
zando-se o software SISVAR (DEX-Ufla). O deli-
neamento experimental utilizado foi o Deline-
amento Inteiramente Casualizado (DIC), com
trés repeticoes (drvore) por tratamento (clone e
adesivo). A transformacao arc sen V % dos va-
lores de falha na madeira foram realizados para
normalizar a distribuicao dos dados.

RESULTADOS E DISCUSSAO

Os resultados obtidos para as propriedades
fisico-quimicas dos adesivos utilizados encon-
tram-se na Tabela 2.

Os valores médios da resisténcia ao cisalha-
mento, bem como da porcentagem de falha na
madeira, segundo clone e adesivo, estdo apre-
sentados na Tabela 3. A andlise estatistica destes
dados encontra-se na Tabela 5.

Na Tabela 4 estao apresentados valores mé-
dios de resisténcia ao cisalhamento e porcenta-
gem de falha na madeira para espécies de Eu-
calyptus, colados com adesivos a base de PVA,
uréia-formaldeido e resorcinol, segundo alguns
dados encontrados na literatura.

Tabela 2. Resultados obtidos para as propriedades fisico-quimicas dos adesivos comerciais.
Table 2. Chemical physic properties results from the commercial adhesives.

Adesivos
Propriedades PVA Uréia-formaldeido Resorcindlico
Teor de sélidos (%) 48,45 49,4 61,9
pHa25°C 5,12 7,7 7,3
Viscosidade (cPs) 10000 a 16000 400 a 700 2127

Tabela 3. Valores médios de resisténcia ao cisalhamento (MPa) e porcentagem de falha na madeira (%), das juntas

coladas, em fungdo do clone e tipo de adesivo.

Table 3. Average values of shear strength and percentage of wood failure (%) of the wood bond as related to the

clone and kind of the adhesive.

Adesivos
Clone PVA Uréia-formaldeido Resorcindlico
tr (MPa) FM (%) tr (MPa) FM (%) tr (MPa) FM (%)
180 7,94 2 13 % 9,98 27 43 77 8,76 % 35%
39 6,98 % 37 % 7,36 2° 86 7 7,55 %° 64
44 7,613 18 % 7,45 3% 64 30 8,20 2 50 %
26 7,75 30 8 30 8,94 27 5127 9,07 28 29 7

*n°. de corpos-de-prova (as diferencas se devem a perda de material com defeitos); tr : resisténcia ao cisalhamento; FM: falha na madeira
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Tabela 4. Valores médios de resisténcia ao cisalhamento e porcentagem de falha na madeira, segundo algumas

literaturas para o género Eucalyptus.

Table 4. Average values of shear strength and percentage of wood failure (%) from the literature.

Resisténcia ao

Porcentagem de falha

Adesivos cisalhamento (MPa) na madeira (%) Fonte
10,28 6 Della Lucia e Vital (1981)"
PVA 13,44 100 Pincelli (1999)?
10,62 a 11,72 - Serpa et al. (2003)?
11,27 23 Della Lucia e Vital (1981)"
Uréia-formaldeido 11,88 100 Pincelli (1999)?
1,60 a 2,03 Almeida (2002)*
8,00 6 Della Lucia e Vital (1981)"
Resorcindlico 13,52 92 Pincelli (1999)?
14,95 a 18,44 - Petrauski (1999)°

"Trabalhos com Eucalyptus saligna, 2Eucalyptus saligna, *Eucalypus saligna e Eucalyptus grandis, *Hibrido de E.grandis e E. urohylla, *Eucalyptus citriodora.

Para a resisténcia ao cisalhamento em funcao
do clone, pode-se observar na Tabela 5, que nao
houve diferenca significativa entre os clones 39,
44 e 180. Também nao ocorreu diferenca entre os
clones 44, 180 e 26. No entanto, o clone 26 foi es-
tatisticamente mais resistente do que o clone 39.

Para a porcentagem de falha na madeira, ob-
serva-se na Tabela 6, que o clone 39 apresentou
o maior percentual de falha na madeira, dife-
rindo significativamente dos demais. Nao houve
diferenca estatistica entre os clones 26, 180 e 44
em relacao a porcentagem de falha na madeira,
sendo esses 0s menores percentuais.

Tabela 5. Valores médios de resisténcia ao cisalhamento
(MPa), em fungdo do clone.

Table 5. Average values of shear strength (MPa) in rela-
tion to the clone.

Tratamento (clone) Médias (MPa) Resultados
39 7,30 a
44 7,75 ab
180 8,56 ab
26 8,59 b

As médias seguidas pela mesma letra nao diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 6. Valores médios de falha na madeira (%), em
fungao do clone.

Table 6. Average values of percentage of wood failure
(%) in relation to the clone.

Tratamento (clone) Médias (%) Resultados
26 29 a
180 30 a
44 44 a
39 62 b

As médias seguidas pela mesma letra nao diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Comparando-se os valores médios de resis-
téncia ao cisalhamento na linha de cola e a per-
centagem de falha na madeira com a literatura
(Tabela 4), observa-se que os valores encontra-
dos neste trabalho foram inferiores. Estes auto-

res também relatam os baixos valores encon-
trados em suas pesquisas das juntas coladas da
madeira de eucaliptos. Vdrios fatores da madei-
ra das diferentes espécies de eucaliptos podem
influenciar nos baixos resultados tais como:
pH, capacidade-tampao e tipos de extrativos da
madeira, penetragdo do adesivo (caracteristicas
anatomicas e densidade da madeira), viscosida-
de e teor de solidos do adesivo, tempo e pressao
durante a prensagem.

Na Tabela 7 pode-se observar que, os valores
médios de falha na madeira diferem significati-
vamente entre os diferentes adesivos utilizados
na colagem das juntas de madeira, tendo a ma-
deira colada com adesivo de uréia-formaldeido
a maior porcentagem de falha na madeira. O
fato do adesivo de uréia-formaldeido apresentar
este melhor comportamento pode ser atribuido
a adicao do catalisador cloreto de amonio.

Pincelli (1999) também encontrou altos va-
lores de falha na madeira utilizando o adesivo
uréia-fomaldeido na colagem de madeira de Eu-
calyptus saligna.

Os valores de resisténcia ao cisalhamento e a
porcentagem de falha na madeira encontrados
neste estudo, nao devem ser analisados separa-
damente quanto a utilizagdo da madeira colada,
devendo ser levadas em consideracdao situacoes
como condicoes de uso e demais caracteristicas
que influenciam na qualidade da colagem.

Tabela 7. Valores médios de falha na madeira (%), em
fungao do tipo de adesivo.

Table 7. Average values of percentage of wood failure
(%) in relation of the kind of the adhesive.

Tratamento (adesivo) Médias (%) Resultados
PVA 19,35 a
Resorcindlico 44 58 b
Uréia-formaldeido 61,23 c

As medias seguiaa.s pela mesma letra nao diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
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CONCLUSOES

A resisténcia ao cisalhamento foi indepen-
dente do tipo de adesivo utilizado. A madeira
colada do clone 26 apresentou o maior valor de
resisténcia ao cisalhamento.

Para a porcentagem de falha na madeira, o
clone 39 foi o de melhor desempenho, e o ade-
sivo que obteve melhor resultado na avaliacao
desta propriedade foi o de uréia-formaldeido.
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