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A PRODUCAO DE CELULOSE"

Luiz Ernesto George Barrichelo
1. INTRODUCAO

HUGHES (1973) afirma que o Pinus caribaea tem sido selecionado para estudos
intensivos porque o mesmo produz madeira bastante til e porque tem sido introduzido,
com sucesso, como esséncia exdtica em muitas regides tropicais e sub-tropicais. Porém, em
muitos locais, o ritmo de crescimento tem sido muito maior do que a sua regido de origem e
o tipo de madeira produzida difere marcadamente, com reflexos nas suas propriedades
intrinsecas e caracteristicas de utilizacdo. Como desvantagem, em algumas situacdes, a
espécie produz madeira de qualidade e valor duvidosos, principalmente devido a sua baixa
densidade e resisténcia.

A potencialidade do Pinus caribaea var. hondurensis, como matéria-prima para
producdo de celulose, é analisada por PALMER & TABB (1973), concluindo que sua
celulose é semelhante a obtida de madeira de Pinus do sul dos Estados Unidos, mostrando
uma melhor resisténcia ao rasgo. Porém as resisténcias que dizem respeito as ligagcdes das
fibras entre si, sdo inferiores aquelas mostradas pelas celuloses obtidas de espécie do norte
daquele pais. Referindo-se ao trabalho de Schafer e Chidester, Chittenden e Palmer e Ninck
Blok afirmam que as principais experiéncias tem mostrado que arvores velhas, ocorrendo
naturalmente, produzem celulose com alta resisténcia ao rasgo, e, relativamente, baixas
resisténcias a tracdo e ao arrebentamento. Citando trabalho de Palmer e Gibbs, ressaltam
que plantacdes jovens mostram melhores resisténcias a tragdo e ao arrebentamento e piores
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resisténcias ao rasgo. Referindo-se aos trabalhos de Fairest e Sanches, observam que
celuloses de drvores, com 14 anos, foram melhores que arvores com 5, 10 ou 17 anos.
Finalmente, reportando-se a trabalho de Palmer e Peh, asseveram que madeira de arvores,
com 6 anos de idade, fornecem celulose com melhores resisténcia a tragdo, ao
arrebentamento e pior resisténcia ao rasgo, o contrario ocorrendo com arvores de 12 anos.
Valores intermedidrios foram encontrados a partir de madeira de drvores com 10 anos de
idade.

LUCKHOFF (1964) afirma que uma série de testes foram conduzidos, em 1960,
pela South African Pulp and Paper Industries Limited utilizando material de desbaste com 9
e 11 anos de idade, de quatro localidades de Zululand, para a produgdo de celulose. Nestes
estudos encontrou-se que a qualidade da celulose e Pinus caribaea var. hondurensis é
bastante inferior aquela de madeira de P. elliottii var. elliottii. A resisténcia a tracdo e ao
arrebentamento, de uma maneira geral, equivalem a obtida a partir de P. elliottii e P. patula
se desenvolvendo na regido, mas a resisténcia ao rasgo € bem inferior. Devido ao ripido
crescimento da espécie, € necessdrio utilizar suaves condi¢des de cozimento. Devido a estes
fatores, o autor concluiu que, ao que tudo indica, a madeira jovem de P. caribaea var.
hondurensis, desenvolvia sob as condi¢des reinantes na Africa do Sul, é inadequada para a
producdo de celulose quimica.

PALMER & PEH (1966) ANALISANDO ESPECIES EXOTICAS DA Malaia,
incluindo entre elas o P. caribaea var. hondurensis, constataram que o rendimento em
celulose de todas as amostras era baixo e a qualidade era inferior as celuloses comerciais
usadas como comparagcdo. Dentro das amostras examinadas, de um modo geral, as
resisténcias das celuloses obtidas de arvores mais velhas eram menores que aquelas
provenientes de amostras mais novas. Por outro lado, as amostras obtidas de arvores de
baixo crescimento eram inferiores aquelas de alto crescimento.

PALMER & GIBBS (1967), produzindo celulose usando madeira proveniente de
Sabah, observaram que o rendimento foi médio e que as resisténcias eram semelhantes as
conseguidas a partir de madeira de P. sylvestris.

PALMER & TABB (1968) evidenciam que, desde que as celuloses produzidas a
partir de coniferas que se desenvolvem nos trépicos, sdo, usualmente, de qualidade inferior
as celuloses provenientes de madeiras de espécies temperadas, seria imprudente garantir
que a producdo excedente para as necessidades locais possa ser vendida facilmente no
mercado mundial, pelo menos enquanto persista uma condicio de superproducdo.
Destacam aqueles autores que os resultados obtidos indicam que as coniferas tropicais nao
produzem celuloses tio resistentes como as temperadas.

Produzindo celulose de madeira proveniente de Fiji, PALMER & GIBBS (1968)
constataram que as melhores celuloses obtidas eram equivalentes, ou levemente inferiores,
as celuloses nao-branqueadas comerciais de Pinus do sul dos Estados Unidos. Concluiram
que as celuloses seriam apropriadas para muitos tipos de papel Kraft para uso local.

Da mesma forma PALMER & GIBBS (1969), empregando madeira de Pinus
caribaea var. hondurensis de Trinidad, chegaram a conclusdes semelhantes, quais sejam:
baseando-se nos resultados obtidos, a espécie ndo se mostrou promissora para produzir
celulose Kraft ndo-branqueada, com propriedades de resisténcia de primeira classe.
Ressaltam, todavia, que a madeira pode fornecer celulose utilizdvel uma empresa integrada
para producao de papel.

Utilizando coniferas de plantacdes de Queensland, WATSON; HIGGINS & SMITH
(1971) concluiram que as investigagdes feitas sobre as amostras de P. caribaea, que se
desenvolve em varios paises, tem indicado que considerdvel variacdo pode ser encontrada



nas caracteristicas da celulose e papel. Entretanto, continuam aqueles autores, os resultados
inferiores registrados tem sido sempre obtidos a partir de celulose de arvores crescendo sob
condicdes desfavordveis. No geral, os resultados tem mostrado que madeira jovem de P.
caribaea fornecem celulose de razodvel qualidade.

Celulose nao-branqueada com resisténcia ao rasgo relativamente alta e moderadas
resisténcias a tracdo e ao arrebentamento foram conseguidas por PALMER & GIBBS
(1971), a partir de amostras provenientes de Pinus do sul dos Estados Unidos.

Retomando amostras de madeira de P. caribaea var. hondurensis de Fiji, PALMER
& GIBBS (1972) constataram que celulose ndo-branqueada de madeira de arvores jovens
apresentam maiores resisténcias que dependem das ligagcdes entre as fibras (resisténcias a
tracdo e ao arrebentamento). Amostras mais velhas forneceram celuloses com melhores
resisténcias ao rasgo. Fazem mencdo, ainda, que, observando-se a densidade da madeira,
rendimento em celulose e resisténcias fisico-mecanicas, pode-se recomendar um ciclo de
rotacao de cerca de 10 anos.

Experimento com madeira de P. caribaea var. hondurensis, com 115, anos, é
relatado por SMITH (1973), que registra ter obtido celulose de boa qualidade comparavel a
outras celuloses comerciais de fibras longas encontradas no mercado.

PALMER & GIBBS (1974) analisaram as caracteristicas da celulose produzida a
partir de madeira de Pinus caribaea de Sabah e concluiram serem semelhantes aquelas
obtidas de madeiras de Pinus do sul dos Estados Unidos. Quando comparadas com
celuloses escandinavas, mostraram ser inferiores quanto as resisténcias a tragdo e ao
arrebentamento e similar ou levemente superiores quanto a resisténcia ao rasgo.

Conclusdes semelhantes sdo relatadas por PALMER & GIBBS (1976), a partir de
madeira colhida em Belize.

FOELKEL (1976) encontrou baixas resisténcias ao rasgo para a celulose Kraft,
quando comparada a obtida a partir de Pinus elliottii, P. taeda e Araucaria angustifolia. Por
outro lado, comparativamente, a celulose de Pinus caribaea var. hondurensis apresentou
elevadas resisténcias a tracdo e ao arrebentamento.

Pesquisas levadas a efeito por CORREA & LUZ (1976) caracterizaram as diversas
celuloses obtidas a partir de Pinus caribaea var. hondurensis na Amazdnia, como
susceptiveis de fornecerem papéis, se nao de uma qualidade superior as coniferas do
hemisfério norte, porém compardveis a dos Pinus tropicais, que vem sendo utilizados em
varios paises em vias de desenvolvimento.
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