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1. INTRODUCAO

A queda e/ou a remog¢do dos galhos numa certa por¢do do tronco de uma arvore é
denominada de desrama. Ela pode ser artificial ou natural, se provocada pela interferéncia
direta ou ndo do homem.

Antes de iniciarmos falar sobre a importancia, os efeitos, as técnicas de execugdo e
outras implica¢des inerentes a desrama, principalmente a desrama artificial e mesmo a
natural se favorecida pelo homem, julgamos conveniente fazer algumas consideragdes a
respeito da copa das drvores, que em sintese, é a caracteristica que serd diretamente e
primariamente modificada por esta operagao.

Existem na literatura, vérios trabalhos que fazem mensdo sobre os fatores que
influenciam ou modificam os padrdes bésicos de formacdo, desenvolvimento e qualidade
da madeira produzida pelas vérias espécies florestais. Segundo LARSON (1962) os padroes
basicos sdo de natureza genética, porém as condi¢des ambientais associadas com outros
fatores podem modificar esses padrdes a tal grau, que as caracteristicas anatomicas da
madeira poderdo ser marcadamente alteradas. Embora haja uma série de informacoes
disponiveis, em torno do assunto, elas s@o as vezes conflitantes e confusas por tentarem
explicar a acdo de cada fator, isoladamente, como uma varidvel independente, afetando
diretamente os padrdes mencionados.

Ainda segundo o mesmo autor, o fator de maior importancia e que € basico a todos
os outros, é o tamanho da copa e sua interdependéncia com a estrutura do povoamento. Cita
que o tamanho e a distribui¢do da copa viva governam grandemente a quantidade de
madeira outonal e a densidade da madeira produzida pela drvore. Menciona que por ser a
madeira um produto do cambio, sua qualidade € funcdo de todas as manifestacOes deste.
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Assim qualquer influéncia externa que atue diretamente sobre o cambio ou sobre a zona de
diferenciacdo do xilema influenciard a qualidade da madeira. Uma série de informacdes
indica que ha apenas uma maneira pela qual a qualidade da madeira pode ser afetada e isto
se da pelo crescimento vegetativo dentro da copa da arvore. Os fatores externos do meio
agem diretamente sobre o crescimento e o vigor da copa e apenas indiretamente sobre o
crescimento e a qualidade da madeira. Tal fato pode ser facilmente verificado, em coniferas
quando se comparam drvores crescendo livremente com aquelas crescendo em condig¢des
de macico. Nas primeiras a copa é ampla, extendendo quase até a base do tronco e a
atividade dos galhos perdura por um periodo mais longo. Em consequéncia, sob essas
condig¢des de crescimento, o periodo juvenil e prolongado e a madeira produzida no tronco
que em esséncia estd contido dentro da copa, apresenta caracteristicas anormais com
respeito aos aspectos desejaveis da qualidade da madeira. Embora nesse tipo de
crescimento a medeira produzida apresente-se mais uniforme dentro da arvore, devido a
lente e gradual transicdo de madeira primaveril para outonal, esta contudo é de baixa
qualidade.

O inverso € observado em arvores crescendo em condicdes de competicdo de copa,
ou que tiveram suas copas reduzidas por desrama artificial. A transi¢do de madeira
primaveril para outonal inicia-se precocemente € € mais pronunciada nas partes mais baixas
do tronco. Ainda que essa pronunciada troca de madeira primaveril para outonal ocorra
rapidamente na por¢do do tronco livre de galhos, madeira primaveril continua sendo
formada na parte superior do tronco, no interior da copa. Devido a esse gradiente vertical
de alta taxa de madeira outonal na base do tronco e de madeira primavera, dentro da copa,
no dpice do tronco, resulta em uma brusca mudanga na qualidade da madeira dentro da
arvore. Embora isto se verifique considerando o tronco como um todo, dentro da sua
por¢ao livre de galhos essas variacdes podem ser minimas.

Alguns autores consideram a desrama artificial, ndo como uma pratica silvicultural,
mas sim como uma pratica para a valorizagdo econdmica da madeira, considerando apenas
os fatos de proporcionar madeira isenta de nés e uma melhoria na forma do tronco das
arvores. No entanto, segundo LARSON (1962) enquanto o desbaste representa uma
mudanga artificial na estrutura do povoamento, induzindo, principalmente em povoamentos
jovens, um aumento na produc¢do de madeira primaveril e por conseguinte um decréscimo
na qualidade da madeira, a desrama representa uma resposta a esse estimulo. Porém, em
povoamentos mais velhos, apds o desbaste, ambas, madeira primaveril ¢ madeira outonal
aumentam simultaneamente e uniformemente, de maneira que a madeira formada apresenta
anéis largos, porém com pequena ou nenhuma alteragdo na qualidade. A formagdo dessa
madeira de boa qualidade, apesar do desbaste proporcionar um aumento no tamanho e uma
malharia do vigor da copa, pode ser atribuida a por¢dao do tronco livra de galhos que se
formou antes do desbaste.

As consideracdes anteriores, foram feitas no sentido de nos fornecer alguns
subsidias para uma melhor compreensdo dos itens seguintes que serdo abordados no
presente trabalho e também para nos alertar que a prética de desrama tem um significado
muito mais profundo do que apenas nos proporcionar maior quantidade de madeira isenta
de nos.

2. DESRAMA NATURAL X ARTIFICIAL

A primeira como seu proprio nome indica, se realiza naturalmente por influéncia de
agentes fisicos e bidticos do meio. Ela se processa em quatro etapas distintas: supressao,



morte e queda dos galhos; seguida da oclusd@ao de base do ramo. O seu inicio e a sua
intensidade estdo em func¢do da espécie, da competicdo entre copas e das condicdes
climaticas locais.

Normalmente, mesmo nas espécies que apresentam uma boa desrama natural, a
queda dos ramos s6 se processa, varios anos apds a sua morte. O tempo decorrido para o
inicio da morte dos ramos e a sua queda do tronco, determinard a quantidade de madeira
isenta de nés ao final de um determinado periodo de rotacdo. E bem conhecido o fato que a
frequéncia, o tamanho, a posicao e sobre tudo a espécie de n6 determinam a qualidade da
madeira e sua classificacdo quando destinada para serraria e/ou laminacdo serd feita com
base nestas caracteristicas (BOUTELJE, 1965).

LARGUIA (1967), em acordo com BOUTELJE (1965), cita que o defeito mais
comum e que reduz grandemente o preco e o aproveitamento da madeira para serraria e/ou
laminacdo é a presenca de nds, principalmente nds mortos ou soltos. Ainda segundo
LARGUIA (1967) se o objetivo € obter madeira de alta qualidade, para lograr no mercado,
uma melhor remuneracdo, a desrama artificial deve ser empregada, visando evitar a
ocorréncia de nds soltos, bem como fazer com que os nds vivos fiquem restritos no interior
de um cilindro central de pequeno didmetro, por sobre o qual cres¢a madeira limpa.

Embora a desrama artificial seja feita com o objetivo principal de atender os
requisitos anterionnente mencionados. LAMB (1913) cite entre outras vantagens da
desrama, o seu auxilio na reducdo do perigo de incéndio, principalmente o de copa, € na
melhoria do acesso dentro dos povoamentos. Tal pratica vem sendo adotada por algumas
companhias no Brasil, onde a desrama e efetuada em todas as drvores do talhdo, aos 5 anos
de idade, a uma altura de 3 metros. Segundo informagdes pessoais obtidas, tal operagcao
facilita e possibilita uma marcacio mais criteriosa das arvores a serem eliminadas na época
do 1° desbaste.

3. EFEITOS DA DESRAMA ARTIFICIAL
3.1. Efeito sobre o crescimento das arvores

Remocdo dos galhos vivos tende reduzir a taxa de crescimento das arvores,
tanto em diametro quanto em altura (FIELDING, 1965; WAKELEY, 1954; FISHWICK,
1972 e BRANDI 1974). A magnitude da reducdo de crescimento depende da severidade da
desrama. Nenhum efeito aprecidvel sobre o crescimento dos Pinus do Sul dos EUA, tem
sido constatado quando se remove, em uma sé operacdo, 1/3 da copa viva (WAKELEY,
1954).

Segundo ROBINSON (1965) o crescimento em didmetro € mais afetado do
que o em altura. Cita que uma por¢ao da copa equivalente a 40% da altura total de uma
arvore, pode ser removida sem nenhum efeito sobre o crescimento em altura ou em
diametro. Acima deste limite o didmetro passa ser afetado. enquanto a altura s6 o serd
quando for atingido o nivel de 80%.

Podas muito severas poderdao subordinar as arvores desramadas as suas vizinhas ndo
desramadas (Luckhoff, 1949, citado por BRANDI, 1974 e FIELDING, 1965).

3.2. Efeito sobre a forma das arvores

Existem evidéncias que e desrama tende tomar as &rvores mais
cilindricas. WAKELEY (1954) cita que, para os Pinus do Sul dos EUA, a desrama reduz



mais o crescimento em didmetro na base do tronco do que nas partes mais
altas.Similares resultados tem sido encontrados com outras espécies, ainda que algumas
delas tenham reagido menos favoravelmente, a remocao de 1/3 a 1/2 da copa viva, do
que as espécies de Pinus mencionadas. Com respeito a esse beneficio da desrama, ha
uma certa umanimidade na literatura que trata do assunto, pois cita¢cdes andlogas foram
feitas por Young e Kramer (1952) e Marts, citados por BRANDI (1974), ROBINSON
(1965), FIELDING (1965), GIORDANO (1971), FISHWICK (1972), LAMB (1973) e
LARSON (1962).

3.3. Efeito sobre a qualidade da madeira

Além da obten¢do de madeira isenta de nds, objetivo principal. da desrama,
algumas caracteristicas da madeira podem ser influenciadas como decorréncia dessa
operacdo. LARSON (1962) e FIELDING (1965) mencionam o efeito favordvel da desrama
artificial em acelerar a transi¢ao de madeira primaveril para outonal na regiao desramada e
como conseqUéncia, nessa regido, a densidade tem aumentado. Segundo Gerischer e De
Villier (1963) citados por FIELDING (1965), trabalhando na Africa do Sul com P. radiata,
encontraram em drvores severamente desramadas um grande decréscimo no crescimento
em didmetro, associado com um aumento na densidade da madeira, com traqueideos mais
longos e com uma reducao no angulo de espiral da gra.

4. ASPECTOS A CONSIDERAR NA EXECUSSAO DA DESRAMA ARTIFICIAL

O retorno econdmico da desrama depende basicamente da quantidade de madeira
limpa formada sobre o cilindro central nodoso. Para garantir a maxima producdo dessa
madeira os aspectos a seguir, dentre outros, devem ser considerados:

4.1. Espécie e Espacamento

Somente aquelas espécies que ndo desramam naturalmente bem, aquelas ndo
suscetiveis ao ataque de fungos e insetos e aquelas que se prestam para serraria e/ou
laminacdo devem ser desramadas artificialmente. WAKELEY (1954) cita que o P. palustris
e especialmente o P. elliottii desramam-se naturalmente bem quando plantados em
espacamentos estreitos, € mesmo P. taeda. e P. echinata embora com pior desrama natural.
em relac@o aos dois primeiros, desramam-se naturalmente, melhor que a maioria dos Pinus
plantados no Norte dos USA. Embora a desrama natural ocorra nessas espécies, ha
considerdvel evidéncia que o emprego da desrama artificial em arvores selecionadas., pode
aumentar grandemente os lucros oriundos dos povoameto dessas espécies, quando
conduzidos para produzir madeira para serraria. Ainda segundo WAKELE,. a necessidade e
o retorno da desrama artificial estdo, também, relacionados com o espagamento, sendo
maiores em espacamentos mais amplos.

BARRETT et alii (1975), em referéncia ao emprego da desrama artificial em
Eucalypus sp. na Rodésia, mencionam que esta ndo é realizada devido ao uso final para o
qual a madeira é destinada (pequenas estacas e lenha para combustivel). Mesmo que a
madeira fosse destinada para serraria, existem muitas contradi¢des quanto a remocdo de
galhos verdes por desrama. Porém os autores mencionam que LUCKHOFF (1967)
recomenda que todos os cOtos e ramos secos deveriam ser removidos, por meio de um
bastao pesado, para a producdo de maior quantidade de madeira limpa para serraria.



4.2. Estagio do Povoamento, para inicio da Desrama Artificial

A época de inicio da desrama € funcdo basicamente de dois fatores. O
primeiro € fixo e o segundo € funcdo da espécie, do espacamento e do meio. O fator fixo €
aquele referente ao didmetro do cilindro central nodoso, que é pré-estabelecido e o fator
varidvel € o que se refere ao tempo (idade) em que as drvores levardo ou atingirdo esse
diametro, o que estd diretamente relacionado com o desenvolvimento das plantas, num
determinado local, em um dado espacamento. Obviamente a época para desrama, para uma
determinada espécie num determinado local serd num estdgio mais precoce mais tardio do
povoamento se o diametro pré-fixado for menor ou maior. A elei¢cdo de um determinado
diametro implicard em um menor ou maior nimero de operagdes nas arvores eleitas. como
serd mostrado a seguir.

WAKELEY (1954) cita que para a desrama pagar por si, ela deve iniciar a um
tempo em que confinard os nés em um cilindro central de 10 cm e no méximo 15 cm de
diametro e quando os galhos estdao ainda com 2 a 4 em de diametro. FISBWICK (1977), em
trabalho realizado no Brasil visando manter os nés dentro de um cilindro central de 10 ou
15 cm de diametro encontrou os seguintes resultados, para P. elliottii var. elliottii na regiao
de Irati, plantado no espacamento de 2 x 2,5 m e com um incremento médio anual em altura
de aproximadamente 1,37 £ 0,12 m.

a. Para manter os nds dentro de um cilindro central de 10 cm de didmetro:

a.1. Houve necessidade de se efetuar 3 operacdes de desrama para
obter uma tora limpa de 5,5 m de comprimento.
a.2. E para uma tora de 7 m necessitou-se de 4 operacoes.

Para atender estes requisitos iniciou-se a desrama quando o povoamento
estava com 4 anos de idade e as arvores selecionadas estavam com uma altura variando de
Sa6meum DAP de 10 cm.

b. Para manter os nds dentro de um cilindro de 15 cm de diametro:

b.1. Houve necessidade de se realizar apenas uma operacdo de
desrama para obter uma tora limpa de 5,0 m de comprimento.
b.2. E para uma tora de 7 m necessitou-se de 2 operagdes.

Para atender estes requisitos-iniciou-se a desrama quando o povoamento
estava com 6 a 7 anos de idade e as arvores selecionadas estavam com uma altura variando
de 9 a 10 m e um DAP de 15 cm.

Dai depreende-se que para a fixa¢do de um determinado diametro para inicio
da desrama, implica na necessidade de um conhecimento perfeito do valor da madeira
limpa no mercado e o custo de cada operacdo de desrama. Pois para se ganhar 5 cm a mais
em diametro de madeira limpa, para toras de um mesmo comprimento, houve necessidade
de praticamente duplicar o nimero de operacoes.

4.3. Porcentagem de copa viva a remover em cada operacdo de desrama

Como ja mencionado desramas muito severas poderdo prejudicar o
crescimento das arvores, o que implicaria numa menor producdo de madeira limpa num
determinédo intervalo de tempo.

Segundo Barrets e Downs, Helmers e Bogges citados por BRANDI (1974)
uma quantidade de 25 a 30% da copa viva das coniferas de um modo geral pode ser



removida sem reducdo do crescimento em altura e sérios declinios do crescimento
diamétrico. WAKELEY (1954) menciona que para os Pinus do Sul do EUA a remocao, de
uma s6 vez, de 33% da copa viva ndo causa nenhum efeito aprecidvel sobre o crescimento
das arvores e ROBINSON (1965) cita esse limite como sendo de 40%.

Conclui-se disto que nas condicdes brasileiras, na auséncia de dados experimentais,
nao mais do que 40% de copa viva deveria ser removida em uma unica operacao.

4.4. Numero, caracteristica fenotipica e manejo das drvores a serem desramadas

Desde que o objetivo da desrama € obter uma maior quantidade de madeira
limpa, ao final da rotagcdo, seria ingenuidade efetua-la em talhdes com baixa taxe de
crescimento € mesmo naquelas drvores fracas, tortuosas e bifurcadas dentro dos melhores
talhdes. Seria também desperdicio efetuar essa operagdo em muitas arvores ou entao
naquelas contidas em povoamentos com espacamento muito estreito. Se esses fatores nao
forem considerados, os lucros da desrama podem facilmente ser anulados (WAKELEY,
1954).

4.4.1. Caracteristica fenotipica das 4rvores

As arvores a serem desramadas e por conseguinte que comporao o
povoamento ao final da rotagdo, devem ser criteriosamente selecionadas para restituirem
com vantagens o capital investido nessa operacdo. Portanto, a selecdo deve-se concentrar
nas arvores do estrato superior do povoamento, nas classes das dominantes e codominantes,
e dentre estas, naquelas que apresentem fustes com retiddo aceitdvel para os fins propostos,
ramos o mais fino e com angulos mais abertos possiveis, e que apresentem, relativamente,
um comprimento de interno regular e baixa intensidade de ramos por verticilo.

4.4.2. Nimero de 4rvores a serem selecionadas para a desrama

FISHWICK (1977) adota um nimero de 500 arvores por hectare para
receberem a 1* desrama e este ndmero seria reduzido para 250-300 drvores/ha para
receberem as operacdes seguintes.

Mattoon e outros citados por WAKELEY (1954) recomendam que
inicialmente a desrama deveria ser efetuada no minimo em 370 4rvores/hd e nas operacdes
seguintes em apenas 250 arvores/hd. Segundo estes autores 500 arvores desramadas por
hectare seria 0 maximo absoluto que pagaria as operagdes de desrama nas plantacdes do Sul
dos EUA.

WAKELEY (1954) menciona que 300 a 370 arvores por hectare
uniformemente distribuidas na area, seriam o bastante na maioria dos casos.

4.4.3. Densidade do povoamento

Segundo WAKELEY (1954) e LARSON (1962) durante o periodo
anterior a desrama seria interessante manter o povoamento com uma densidade
relativamente alta, visando evitar a formacdo de galhos excessivamente grosos.
Posteriormente, a desrama, visando assegurar uma rapida oclusdo do cdto, ou seja, uma
rapida cicatrizacdo no local dos galhos podados, bem como manter um crescimento



uniforme e garantir o maximo de retorno das arvores desramadas, o povoamento devera ser
desbastado, moderadamente, a intervalos regulares.

FISHWICK (1977) recomenda conciliar, na prética, as operacdes de
desrama com as de desbaste.

4.5. Periodo de rotacdo

Para a obtencdo de uma maior quantidade de madeira limap, a desrama deve
ser efetuada o mais cedo possivel e o periodo de rotagdo deve ser aquele que proporcione o
maior retorno do capital investido. Nas condi¢des do Brasil até que dados experimentais o
determinem, este nao deveria ser menor do que 25 anos para as espécies de Pinus sp. e
Eucalyptus sp. de um modo geral.

5. RENDIMENTO NA OPERACAO DE DESRAMA

O rendimento € funcdo, entre outros fatores, da espécie, do espacamento, da altura a
ser desramada, do treinamento do pessoal e dos tipos de equipamentos utilizados.

Para fins ilustrativos apresentaremos a seguir alguns rendimentos obtidos nas
condic¢des do Brasil e dos Estados Unidos, ainda que as comparagdes entre eles devam ser
efetuadas com certas restri¢oes.

Quadro I. Nas condi¢des do Brasil

Espécie* Espacamento Altura No de arv./  Tempo/ % de Ferramentas e

(m) desramada homem/dia  4rvore  superioridade equipamentos usados
(m) (8 horas) (min.) (%)
P. taeda 2,5x2,5 2,70-3,0 297 1,62 100
20x2,5 2,70-3,0 339 1,41 114
2,0x 2,0 2,70 -3,0 390 1,23 131

Média - - 342 1,40 115 Foice especial, bem

2,5x2,5 2,70-3,0 416 1,15 140 curva e bem afiada
P. elliottii var. elliottii 20x2,5 2,70-3,0 472 1,02 159
2,0x2,0 2,70 -3,0 544 0,88 183
Média - - 477 1,00 162

P. oocarpa e P. caribaea

var. hondurensis 2,70-3,0 250 1,92 84 Serrote de poda
Serrote de poda com
P. elliottii var. elliottii - 7,0 70 6,82 14 cabo de 3m de comp.

+ escada de 4 metros

* 1. Os dados referentes a P. elliottii var. elliottii e P. taeda sdo da CIFSUL — Companhia
de Inddstrias Florestais do R.G. do Sul e nos foram fornecidos pelo Eng® Ftal. Walmor
Prandi em fevereiro de 1978.

2. Os dados referentes a P. oocarpa e P. caribaea var. hondurensis sdo da Reflorestadora
Sacramento “RESA”S/A e nos foram fornecidos pelo Eng® Ftal. Luiz Roberto Capittani em
abril de 1978.



Quadro II. Nas condic¢des dos Estados Unidos (LEMMIEN e RUDOLPH, 1973). A desrama
nas diferentes alturas foi realizada em uma s6 operacao.

Espécie Altura da Tempo/arvore Custo/arvore ($) Processos usados
desrama (m) (min)
3,0 2,68 0,20 Mecanico com “Tree monkey”
Red Pine 3,0 3,70 0,17 Manual com serrote de Poda
(P. resinosa) 5,1 4,76 0,31 Mecéanico com “Tree monkey”
5,1 9,10 0,40 Manual com serrote de Poda
3,0 2,80 0,24 Mecéanico com “Tree monkey”
Write Pine 3,0 5,40 0,24 Manual com serrote de Poda
(P. strobus) 5,1 4,92 0,35 Mecanico com “Tree monkey”
5,1 12,40 0,55 Manual com serrote de Poda
3,0 2,88 0,25 Mecéanico com “Tree monkey”
Norway spruce 3,0 5,50 0,25 Manual com serrote de Poda
(Picea abies) 5,1 5,04 0,36 Mecéanico com “Tree monkey”
5,1 12,90 0,58 Manual com serrote de Poda

Quadro III. Nas condi¢des dos Estados Unidos (LEMMIEN e RUDOLPH, 1973). Segunda
operacdo de desrama a partir de 3 m ja desramados.

Espécie Altura da Tempo/arvore Custo/arvore ($) Processos usados
desrama (m) (min)

5,1 4,76 0,24 Mecéanico com “Tree monkey”
Red Pine 5,1 5,90 0,27 Manual com serrote de Poda
(P. resinosa) 7.5 7,00 0,34 Mecéanico com “Tree monkey”

5,1 4,92 0,25 Mecéanico com “Tree monkey”
Write Pine 5,1 8,00 0,35 Manual com serrote de Poda
(P. strobus) 7,5 7,26 0,36 Mecéanico com “Tree monkey”

5,1 5,04 0,25 Mecéanico com “Tree monkey”
Norway spruce 5,1 8,30 0,37 Manual com serrote de Poda
(Picea abies) 7.5 7,40 0,37 Mecéanico com “Tree monkey”

6. DISCUSSAO DOS RESULTADOS APRESENTADOS

6.1. Resultados do Quadro I

6.1.1. Neste quadro, considerando as espécies P. eltlottii e P. taeda, observa-
se que o rendimento varia dentro de cada espécie em fun¢cdo do espagamento e entre as
espécies em func¢ao dos diferentes padrdes de ramificacdo das espécies.

A influéncia do espacamento € notada pelo fato da CIFSUL realizar a la.
operacdo de desrama em todas as arvores do talhdo.

6.1.2. A comparagdo dentro da espécie P. ettlottii, entre a primeira operagao
de desrama a 3,0 m de altura e a segunda a 7,0 m , ndo € muito vélida, embora represente
uma situagdo real. Na primeira operacdo todas as arvores foram desramadas, na segunda
somente as 400 melhores por hectare. Desta forma no tempo gasto por arvore (6,82 min)



estd incluido o tempo para deslocamento de uma arvore a outra, o que afeta o rendimento
como mostrado no item anterior.

6.1.3. Da mesma forma os rendimentos obtidos pela "RESA" para as
espécies P. oocarpa e P. caribaea var. hondurensis representam uma condi¢ao da empresa,
onde a desrama € efetuada somente em 685 drvores/ha, com o uso de serrote de poda.

Grosseiramente podemos inferior se o mesmo critério adotado para as
espécies P. taeda e P. elliottii fosse empregado para as duas espécies de Pinus tropicais, 0
rendimento da desrama por drvore deveria estar entre os obtidos, para as espécies
subtropicais, ou seja, entre 1,00 e 1,40 minutos.

6.2. Resultados dos Quadros II e III

6.2.1. Estes quadros ilustram bem como o rendimento € afetado pela espécie,
altura de poda e pelo aperfeicoamento dos equipamentos empregados na desrama. Observa-
se que o rendimento da desrama manual varia bastante em func¢do da altura dentro da
mesma espécie e também de espécie para espécie. J4 a desrama mecanica, embora varie
dentro da espécie em funcdo da altura, essa variacdo e menor. Quanto a variacdo entre
espécies observa-se ser quase nula quando se compara as mesmas alturas.

6.2.2. Considerando os resultados obtidos por LEMMIEN ¢ RUDOLPH
(1973) nos Estados Unidos e apresentados nos quadros II e III nota-se que o custo da
desrama mecanizada € praticamente igual o da manual a 3,0 m de altura, porém, 1.4 vezes
mais baixo a altura de 5.1 metros.

7. VIABILIDADE ECONOMICA DO EMPREGO DA DESRAMA, NAS CONDICOES
DO BRASIL, PARA A PRODUCAO DE MADEIRA PARA SERRARIA E/OU
LAMINACAO.

Esse item é funcdo de varios fatores que basicamente podem ser caracterizados
pelas seguintes questdes: Quanto o mercado consumidor pagard a mais por unidade de
madeira limpa produzida? Que quantidade minima dessa madeira pagard os investimentos
feitos nas operacoes de desrama? E quanto tempo levard para ser produzida?

A resposta para a primeira pergunta exige um conhecimento perfeito das condi¢des
de mercado, com referéncia aos seguintes itens entre outros: a. Demanda de madeira para
os fins propostos e oferta de madeira de alta qualidade vinda de povoamentos naturais a
curto e a médio prazo; b. Aceitacdo e exigéncia atual do mercado para as madeiras
produzidas, pelas espécies potenciais, em povoamentos inplantados, c. Existéncia de
normas para classificacio e padronizacdo das madeiras produzidas em povoamentos
implantados, d. Viabilidade de exportacdo de produtos semi e/ou industrializados para
mercados mais exigentes e/ou para aqueles com baixa disponibilidade de-mao-de-obra ndo
especializada e cara.

A resposta para a segunda questdo estd diretamente ligada a da primeira. J4 para
responder a terceira pergunta, as consideracdes feitas no presente trabalho devem ser
levadas em conta.

Nas condicdes da Nova Zelandia. BROWN (1965) menciona que a desrama artificial
da primeira tora (5.1 m) é econdmica, da segunda (7.5 m) provavelmente ndo e a da terceira
certamente serd anti-econdmica. Nas condi¢des dos Estados Unidos, WAKELEY (1954) cita



que maiores retornos da desrama artificial s6 sdo obtidos, quando somente a primeira tara
(5.1 m) desramada, tal situacdo perdura ainda at¢é o momento segundo LEMMIEN e
RUDOLPH (1973) e informacdes pessoais a nds fornecidas por RUDOLPH (1978).

Ainda nas condi¢des dos Estados Unidos LEMMIEN e RUDOLPH (1973) visando
estimar o custo e o retorno da operagdo de desrama em P. resinosa a uma altura de 5.1
metros fazem as seguintes consideracdes, para a desrama mecanica:

a. O custo total da desrama mecanizada, por arvore, era de 45 cents.

b. Se a desrama € feita quando a drvore estd com um diametro de 15 cm e € deixada
crescer até atingir um didmetro de 35 cm a altura de 4.80 m, o tronco conterd em torno de
0.33 m® de madeira serrada.

c. Se essa madeira é serrada com a convencional serra circular, o cilindro central
nodoso conterd 0,10 m de madeira serrada comum de n° 2 e 3, e a parte externa contera
0.23 m’ de madeira serrada de grau D ou melhor.

d. Se a 4rvore ndo € podada, essa tora provavelmente conteria 0,1 m’ de madeira
serrada comum de n’s 2 e 3, e a maioria do restante seria de madeira comum n° 4, com
talvez uma pequena quantidade de madeira de grau D.

e. Ao prego daquela época, a diferenca em valor entre a madeira comum de n’s 2, 3
e 4 em relacdo a de grau D era em torno de $ 200 por 2,3 m’ de madeira serrada. Assim o
valor adicional obtido pela produ¢do de 0,23 m de madeira serrada através da desrama € de
$ 20.

f. Supondo que o investidor nao ganhe os $ 20 e sim $ 10 por arvore, que haja uma
perda de 10% das 4rvores desramadas, o que elevaria o custo, por arvore, de 45 cents para
50 cents, considerando que em bons "sites", o tempo necessitado para crescer uma camada
de 10 cm de madeira limpa a altura de 4,80 m seria de aproximadamente 30 anos e que 0s
50 cents fossem computados a uma taxa de juros de 6% a.a. o que acumularia ao final dos
30 anos $ 2,87, o investimento de $ 2.87 por arvore, desramada mecanicamente, retornaria
ao investidor um adicional de $ 7.13 por arvore.

Para fins comparativos, se levarmos em conta que a desrama manual nas condi¢des
dos Estados Unidos é aproximadamente 30% mais cara que a mecanizada, o retorno, nos
indices propostos pelos autores, seria de $ 6,25 por arvore.

Nas condi¢des do Brasil, o rendimento médio para desrama manualmente a uma
altura de 3,0 m, embora as espécies sejam diferentes, € cerca de 3 vezes maior do que o
obtido nas condi¢cdes dos Estados Unidos. Por outro lado, se considerarmos que o
incremento médio anual das espécies americanas nas condi¢cdes do Brasil é cerca de no
minimo 3 vezes maior do que nos Estados Unidos e que a nossa mao-de-obra € ainda mais
barata, ndo hé ddvidas que quanto a esses aspectos a madeira de alta qualidade produzida
apos e desrama € altamente competitiva no mercado.

Nas nossas condi¢Oes, ainda que alguns pontos de ordem técnica precisam ser
esclarecidos, acreditamos que os fatores que mais afetam a viabilidade de tal investimento
sejam, a falta de tradicdo e esclarecimento do mercado consumidor com respeito a
utilizacdo de outras madeiras, a ndo ser aquelas de Araucdria angustifolia e outras folhosas
normalmente utilizadas para serraria e carpintaria, bem como a falta de um sistema de
classificac@o e padronizacdo dos produtos florestais.

Porém, a disponibilidade das madeiras tradicionalmente utilizadas vem diminuindo
nos ultimos anos e s recentemente comecou a ser introduzida no mercado a madeira
proveniente dos povoamentos implantados. Cremos que em fung¢do dessa escacez e da
necessidade de madeira de alta qualidade para substitui-las, a desrama serd sem dudvida a



Unica préatica capaz de proporcionar, num periodo de rotacdo mais curto, maior formagao
dessa madeira.

8. CONSIDERACOES FINAIS

Na literatura consultada, constatou-se uma certa unanimidade sobre os beneficios e
as implicacdes advindas do emprego da desrama artificial, sobre o crescimento e a
qualidade da madeira produzida pelas arvores desramadas.

Para as condi¢des brasileiras onde os incrementos médios em crescimento sdo
consideravelmente superiores aos dos paises onde a desrama € tradicionalmente usada, e
face a escacez de dados experimentais, os esforcos deveriam ser dirigidos para os seguintes
pontos:

a. Desenvolver pesquisas no sentido de determinar, para as espécies potenciais, nos
diferentes "sites", o periodo de rotacdo 6timo que proporcione economicamente uma maior
quantidade de madeira limpa de boa qualidade, para obten¢do de uma, duas ou mais toras
por arvore.

b. Procurar quantificar o grau em que a densidade de madeira € influenciada pela
operacdo de desrama, bem como a forma das 4rvores.

c. Procurar aperfeicoar os métodos de desdobro, na serraria, visando um melhor
aproveitamento do material produzido.

d. Promover reunides entre produtores, consumidores, entidades de pesquisas e
orgdos governamentais pertinentes ao assunto, no sentido de desenvolver metodologia e
estabelecer medidas normativas para a classificac@o e padronizacdo dos produtos florestais.

Por outro lado, com base nos rendimentos, constantes nos quadros apresentados,
embora sejam as espécies diferentes, os rendimentos obtidos nas condi¢cdes do Brasil sdo
notavelmente superiores aos obtidos nos Estados Unidos. Comparando os quadros 1 e I,
para a altura em torno de 7,0, o que nao se concebe desramar manualmente nos Estados
Unidos. O rendimento obtido manualmente no Brasil equivale aos obtidos mecanicamente
naquele Pais. Dai, depreende-se que, no momento, ainda ndo € vantajoso substituir
desrama manual pela mecanizada em nossas condicdes, embora isto ndo exclua a
necessidade de intensificar estudos no sentido de desenvolver um equipamento para a
realizagdo mecanica desta operacdo futuramente.

[soN
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